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Vyrobek Priimyslové vyrabéna hotova jednoslozkova tenkovrstva probarvena omitka na bazi silikonu s ryhovanou
nebo Skrabanou strukturou.
Slozeni Silikonova emulze, mineralni plniva a pigmenty, voda, prisady.
Vlastnosti 0dolna proti Gcinkim povétrnostnich vlivli a prirozeného znecistovani, vysoce vodoodpudiva, paropro-
pustna, omyvatelnd, univerzalné pouzitelna, lehce zpracovatelna.
Pouziti Vodoodpudiva probarvena tenkovrstva omitka pouZitelna v exteriéru i v interiéru propoustéjici vodni paru.

Zejména vhodna pro sanaci a renovaci starych staveb a pamatkové chranénych objektd, resp. jako ko-
necna povrchova Uprava tepelné izolacnich systému Baumit, zkouSena dle ETAG 004.

Technické idaje Objemova hmotnost cca 1,8 kg/dm3
Soucinitel tepelné vodivosti (A): cca 0,70 W/mK
Faktor difizniho odporu (u): 60-80
Rychlost pronikani vody
v kapalném stavu (w): < 0,10 kg/m2h05
Ekvivalentni difdzni tloustka (sq): < 0,12 - 0,16 m (pfi tloustce vrstvy 2 mm)
Oznaceni zrnitosti: K 1,5 K2 K3 R2 R3
Maximalni zrnitost: 1,5 mm 2mm 3mm 2mm 3mm
Spotfeba materialu:*
Skrabana struktura - K (kg/m2)  cca 2,5 cca 3,2 cca 4,2
ryhovana struktura - R (kg/m?2) cca2,8 cca 3,9

*) Spotfeba byla namérena na svislém, rovinném jemném a hladkém podkladu.
Zpusob dodavky 30 kg kbelik

Skladovani V chladu, chranéné proti mrazu, v uzavieném baleni, skladovatelnost 12 mésicu.

Zajisténi Pribézna kontrola podnikovou laboratofi, nezavisla kontrola prostfednictvim statem autorizované zku-
kvality Sebny

Podklad Musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru,

zbytk( odformovacich prostiedkl a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny, suchy a rovhomeérné
nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Vhodné podklady:

* vyztuzna vrstva vnéjSich tepelné izolacnich kompozitnich systému (ETICS)
e vapenocementové a cementové omitky

* beton a jiné mineralni podklady

* (staré) dobre soudrzné mineralni, silikatové a disperzni natéry a omitky

« disperzni stérky (napf. Baumit disperzni stérka)

» omitky obsahujici sadru

 sadrokartonové desky (pfiprava podkladu: 2 x Baumit uzaviraci zaklad)

Nevhodné podklady:

* Cerstvé vapenné omitky

* materialy z plastt a pryskyfic
* lakové a olejové vrstvy

* klihové natéry

e vapenné natéry

Tento technicky list byl vytvoren na zakladé naSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni
predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku pro pouziti
v konkrétnich podminkach.
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« kidujici pfipadné lehce piskujici povrch zpevnit (napf. Baumit hloubkovy zaklad,
technologicka prestavka min. 12 hodin)
 vykvéty a solné povlaky mechanicky odstranit
» zbytky odformovaciho oleje na betonu odstranit pomoci horké pary a odstranovace olej
¢ znecisténé povrchy ocistit napf. pomoci vhodného Gisticiho prostfedku
¢ podklady napadené fasami sanovat adekvatnimi specialnimi prostfedky
* méné pfidrzné a zvétralé natéry odstranit mechanicky a nebo pomoci vhodného odstranovace natérd
» posSkozené, resp. popraskané plochy vystérkovat pomoci vhodné stérkovaci hmoty (napf. Baumit Star-
Contact, popripadé vyztuzené sklotextilni sitovinou Baumit StarTex).

VSechny obvyklé mineralni podklady je nutno pfedem natfit zakladnim natérem Baumit UniPrimer a poté
dodrzet technologickou prestavku min. 24 hodin.

¢ Obvyklé mineralni podklady:

Skladba vrstev:

¢ 1 x Baumit UniPrimer (celoploSné a rovhomérné)

e 2 x Baumit UniPrimer (na opravovanych mineralnich podkladech anebo na silné nebo nerovhomérné
savych)

¢ 1 x Baumit SilikonTop

Omitku Baumit SilikonTop nanaset nejdfive za 24 hodin po provedeni zakladniho natéru. pfi dvouvrstvém
nanaseni zakladniho natéru dodrZet téZ technologickou prestavku 24 hodin mezi kazdou vrstvou. Pro
ryhované struktury a prfedevsim u tmavych odstini doporucujeme pouzit zakladni natér odpovidajicim
zpUsobem probarveny.

¢ Tepelné izolaéni systémy EPS-F, mineraini

Pri aplikaci v tepelné izolacnich systémech neni nutné pod omitku Baumit SilikonTop pouzivat zakladni
natér Baumit UniPrimer (plati pfi teplotach vzduchu i podkladu do 25 °C). Baumit UniPrimer je nutné

v tepelné izola¢nich systémech pouZit v pfipadé znecisténi armovaci vrstvy nebo delsi technologické
prestavce (vice nez 30 dnll mezi provedenim vyztuzné vrstvy a konec¢né povrchové Gpravy).

Bezprostifedné pred nanasenim vyrobek dikladné promisit pomalubé&znym misidlem. Pfipadnou Gpravu
konzistence je mozné provést cca 2 dl vody na 30 kg Baumit SilikonTop. Omitka se natahuje nerezovym
hladitkem v tloustce zrna, a to stejnomérné a bez preruseni.

Skrabana struktura
Ihned po natazeni omitky zatfit povrch kruhovymi pohyby hladitkem z umélé hmoty.

Ryhovana struktura
Po kratkém zaschnuti upravit strukturu kruhovymi ¢i pfimoc€arymi tahy hladitkem z umélé hmoty.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a schnuti klesnout pod + 5 °C. P¥i
pfimém slune¢nim zareni, desti nebo silné vétru se doporucuje fasadu chranit vhodnym zpuUsobem.
ZvySena vihkost vzduchu a nizsi teploty vzduchu mohou podstatné ovlivnit dobu zrani silikonové omitky.
Baumit SilikonTop je tfeba objednavat najednou v celém mnozZstvi (se zapocitanim potrebné rezervy), aby
se predeslo moznym barevnym rozdilim a odliSnostem.

Vyrobek obsahuje pfirodni pisky, pfipadna pfitomnost tmavsich zrn je pfirozenou vlastnosti omitky.

Pro povrchové Upravy kontaktnich tepelné izolacnich systém( a Baumit termo omitek doporucujeme
pouZzivat pfednostné omitky a barvy s hodnotou svételného odrazu (HBW) vySSi nez 25.

Tenkovrstvé omitky a barvy s hodnotou svételného odrazu (HBW) nizsi nez 20 se pro povrchové Upravy
kontaktnich tepelné izolacnich systému a Baumit termo omitek nesmi pouZivat.

Uziti omitek a barev s hodnotou svételného odrazu (HBW) 20-25 pro povrchové Gpravy kontaktnich te-
pelné izolacnich systémud a Baumit termo omitek doporucujeme predem konzultovat.

Nepfrimichavat zadné jiné materialy.

Okoli nanasené plochy musi byt chranéné, eventualni odstfiky pouzité naradi se bezprostfedné omyji
dostateénym mnoZstvim vody. V pfipadé pouziti v oblastech nebezpeénych na vznik plisni, fas apod.

doporucujeme aplikovat omitku s antiplisnovou Upravou.

Tento technicky list byl vytvoren na zakladé naSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni
predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku pro pouziti
v konkrétnich podminkach.
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Nabidka barevnych odstin

Dle platného vzorniku Baumit, stejny barevny ton daného odstinu miiZe byt garantovan jen v ramci jedné
vyrobni Sarze.

MoZnost pretfeni dodateénym natérem

q

CSN EN 15824

e Baumit NanoporColor
e Baumit SilikonColor
e Baumit ArtLineColor

BAUMIT, spol. s r.o.
Pramyslova 1841
250 01 Brandys nad Labem

11
Propustnost pro vodni paru V2
Permeabilita vody v kapalné fazi W3
Soudrznost >0,3 MPa
Trvanlivost NPD
Tepelna vodivost NPD
Reakce na ohen F

Tento technicky list byl vytvoren na zakladé naSich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni

predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku pro pouziti
v konkrétnich podminkach.



